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Medi nominal
edidas nominales Ancho nominal 865 mm

PEEENES——_———.essssaaw D R

Traslapo 57 mm

ESpGCiﬁcaCioneS Técnicas piancha de acero de 7 trapecios.

o Ancho itil 808 mm
Recubrimiento : Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras segn norma fabricacién .
ASTM A792 MO8 / calidad AZ-150 (150 gr/m2). Ancho Nominal 865 mm
Alto Nervi
Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras seglin norma fabricacion o Mervio 2 mm
ASTM A653 M07 / calidad G-60 (180 gr/m2) y G-90 (275 gr/m2). Espesores 0.35 mm
0.40 mm
Terminacion : Natural (Zinc Aluminio). Para disponibilidad de colores, consultar con &rea técnica. 0.50 mm
0.60 mm
Largos Estandar 2.0mm 3.66 mm

2.5mm 4.0 mm
3.0mm 5.0 mm
6.0 mm

Ventajas

* Disefio innovador de gran valor estético. Cubiertas de viviendas, cobertizos,
* Extraordinaria liviandad. pequefos galpones, revestimiento
* Gran resistencia a la humedad, corrosién y medio ambiente. laterales y cierres perimetrales.

* Instalacion rapida y simple.

 Sus dimensiones permiten un facil traslado.

e Largos a pedido libre, hasta 15 mt. (minimo 1000 mm).

* Superficie homogénea de limpieza facil y rapida.

Recomendaciones : Utilizar una pendiente minima de 10%.



PANEL DURATECHO

Fijaciones Recomendadas Instalacidn y fijacion

Tornillo autoperforante 7/8”
conica con golilla

Clip de fijacién zeta galvanizad o l

1mm . Tornillo aut oper forante 3/4” sin gol illa
N

de n/eopreno

Costanera metdlica

Clip Zeta

« Se recomienda quitar el foil antes de instalar.
« Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar.

PANEL DURATECHO TABLA DE DISENO GENERAL

Cargas Admisibles (kg / m2)

 Las sobrecargas admisibles corresponden a las minimas

N® de tramos Uno Dos Tres o mds obtenidas considerando la resistencia a la flexion
feso (kg/m2) 3,37 | 059 | 455 553|337 | 359 | 455 | 553 | 337 | 3,59 | 455 | 553 y deflexion admisible.
Esp en (mm) 035 | 04 0,5 06 1035 ] 04 | 05 06 |03 | 04 | 05 | 06 ) e
La sobrecarga esta uniformemente distribuida en cada
1,00 | 130 | 152 | 194 | 236 | 128 | 152 | 194 | 236 | 168 | 190 | 242 | 295 tramo.
125 | 83 97 124 | 151 81 97 | 124 | 151 98 121 | 155 | 189
1,50 56 67 | 86 l 105 53 67 86 105 61 84 108 | 131 e Se considero una deformacién maxima admisible por
1,75 | 36 50 63 77 34 50 63 77 47 62 79 96 sobrecarga L/200.
Distanci 2,00 | 31 38 48 l 59 29 38 48 59 33 43 59 74
emrgscao";'aan:f::'(’m) 225 22 | 29 | 37 | 45 | 20 | 30 38 | 47 | 21 | 30 41 | 53 + La capacidad admisible por cargas eventuales (viento,
2,50 14 21 27 [ 33 12 24 31 38 14 22 30 39 sobrecarga de techo, etc), puede ser incrementada en un
275 10 16 | 20 | 25 | 9 | 20 | 26 | 31 9 16 | 23 | 29 33%.
3,00 8 12 16 [ 19 7 17 22 26 6 13 17 22 » .
395 5 10 12 15 4 12 18 29 4 10 12 18 o La tension de fluencia del acero of:2550 kg./cms
3,50
’ & & il [ iz B i 15 i 2 B i 14 * Los valores tabulados se han determinado en base a la

norma de disefio AISI.
Especificacion para el disefio de miembros estructurales.
de aceros formados en frio. Edicion 1996.
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Venta al Detalle: Arturo Prat 1506, Teléfono: (56 2) 412 27 00 - Fax: (56 2) 412 27 40, Santiago - Chile
Venta Industrial: Aeropuerto 9510, Teléfono: (56 2) 412 26 00 - Fax: (56 2) 412 26 45, Cerrillos, Santiago - Chile
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